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3. Klasifikace a oblast pfimé aplikace

Odkaz a oblast pFfimé klasifikace

Tato klasifikace byla provedena v souladu s &lankem 11.4, 11.9.4 a 11.10.1
normy CSN EN 13501-1+A1: 2010.

Klasifikace

Vyrobek Laminatova podstava pro kopuli stfesniho svétliku je v souladu s jeho
reakci na ohen klasifikovan:

D
Jeho dopliikova klasifikace podle vyvinu koure je:
sd

Jeho dopliikova klasifikace podle plamenné hoficich kapek/¢astic je:

d0
Uprava klasifikace reakce na ohef vyrobku Laminatovéa podstava pro kopuli
stresniho svétliku: '
G U e st & odpadavajici hofici
chovani pfi horeni vyvin koure alatine
D - s 3 & il d 0

Klasifikace reakce na ohen: D-s3, d0

Oblast pouziti
Tato klasifikace je platna pro nasledujici parametry vyrobku:

- tloustka laminatu = 5 mm,



